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HORMIGONES GRANEN, S.L.
Carretera Fraella s/n Grafién Huesca (Espana)

06

N° CERTIFICADO 001-HUERTO-2013/07/01

EN 13242:2003

Fecha: 22/05/2014

[grueso

ARIDOS PARA CAPAS GRANULARES Edicion: 5
Tamaiio de las particulas Denominacio (d/D) AGR 0/40 C
Granulometria Categoria / Tolerancia G, 85
Forma de las particulas Categoria Flsg
Densidad de particulas particulas < 4 mm Valor declarado 2,6+0,1
solidas particulas > 4 mm Valor declarado 2,6 +0,1
L. Contenido en finos Categoria fis
Limpieza - - -
Calidad de los finos (EA o MB) Categoria EA =20
Porcentaje de caras trituradas o fracturadas de los §
, . Categoria N.A.
aridos gruesos
A_fmld?d de los aridos gruesos a los ligantes Categoria NA.
bituminosos
Resistencia a la fragmentacion de los aridos gruesos §
p Categoria LA5,
(Los Angeles)
Resistencia al desgaste del ,
arido grueso (Microdeval) Categoria N.A.
Coeficiente de pulimiento
Resistencia al acelerado (raor:jic:jsuf:)ra capas de Categoria N.A.
pulimiento,abrasi6n y Coeficiente de abrasion
desgaste superficial del arido (aridos para Categoria N.A.
capas de rodadura)
Abrasion por neumatico
claveteado (aridos para capas Categoria N.A.
de rodadura)
Composicion quimica (descripcion petrografica) Valor declarado CALIZAS Y ARENISCAS
Cloruros Valor declarado <0,01%
Sulfatos solubles en acido Categoria ASg,
Contenido quimico Azufre total Cumple o no cumple el valor CUMPLE
umbral
Contaminantes ligeros Cumple o no cumple el valor CUMPLE
umbral
Estabilidad en volumen Retraccion por secado cumple o ”:nfggj’/e el valor N.P.D.
Reactividad alcali-silicato Valor declarado NO REACTIVO
L, particulas < 4 mm Valor declarado 09+0,1
Absorcion de agua -
particulas > 4 mm Valor declarado 1,2+0,3
Durabilidad frente al hielo y deshielo del arido y
Categoria N.A.

N.P.D: Prestacion No Determinada

/  N.A.: No Aplica




